Reinigungs- und Pflegeanleitung

PVC-, CV- und Linoleum-Bodenbeldge im Haushalts-/Wohnbereich

1. Vorbeugende MaBnahmen

Ein groBer Teil des iiblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingdngen
bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese miissen in die laufende Reinigung einbezo-
gen werden, um ihre Funktion langfristig erftllen zu kdnnen.
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2. BauschluBreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muB vor der Benutzung einer BauschluBreinigung unterzogen werden,
um produktionsbedingte Riickstinde und Bauverschmutzungen zu entfernen. Hierzu CC-PU-Reiniger
oder CC-Grundreiniger R in einem Verhdltnis von 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdiinnt einsetzen. Bei
geringen Bauverschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verrin-
gern. Die Reinigungslésung auf dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Mi-
nuten schrubben. Soll im Anschluss eine Einpflege mit CC-Bodenglanz oder CC-Vollpflege erfolgen
(vgl. Punkt 3.1), zum Schrubben den CC-Padmeister mit griinem Pad verwenden. Die Schmutzflotte
mit saugfahigen Breitwischmopps oder einem Wassersauger (z.B. einem CC-Sprithsauger mit Hart-
bodenadapter) aufnehmen und den Belag anschlieBend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle
Reinigungsmittelreste vollstindig beseitigt sind.

3. Einpflege und Auffrischung

Nach der BauschluB- oder Grundreinigung erfolgt eine Einpflege, bevor der FuBboden begangen
wird. Durch die Einpflege wird der Belag geschiitzt, die Schmutzhaftung verringert und die laufende
Reinigung erleichtert.

3.1 Bei Beldgen ohne werkseitige Oberflachenvergiitung zum Auffbau einer Pflegeschicht CC-Voll-
pflege (matt) oder CC-Bodenglanz (gldnzend) unverdiinnt in Form eines gleichmaBigen diinnen
Filmes auftragen. Hierzu den CC-Wischwiesel mit Einwischerbezug oder einen flusenfreien Breit-
wischmopp verwenden. Fiir erhéhten Schutz einen zweiten Auftrag durchfiihren, wenn der Pfle-
gefilm trocken und trittfest ist (ca. 45 Minuten). Die Befilmungen Gber Kreuz aufbringen. Nach
dem Trocknen der letzten Schicht (iber Nacht ist der Belag begehbar.

3.2 Bei Beldgen mit werkseitiger Oberflichenvergiitung ist die unter Punkt 3.1 beschriebene Ein-
pflege zur Aufbringung eines zusétzlichen Schutzfilmes lediglich in starker beanspruchten Be-
reichen (z.B. Flure, Kiichen) direkt nach der BauschluBreinigung erforderlich. In den anderen Be-
reichen erfolgt die erste Pflegebehandlung bedarfsabhdngig erst nach einiger Zeit der Nutzung
(z.B. nach 4-6 Monaten), um stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflichen wieder aufzu-
frischen. Diese Auffrischung sollte regelmassig nach Bedarf wiederholt werden.

Hinweis: Fiir einige Beldge wird keine Pflegebehandlung gemaB Punkt 3. empfohlen. Bitte beachten

Sie auch die Pflegehinweise fiir Ihren speziellen Belag. Im Zweifel rufen Sie uns an.

4. Laufende Reinigung und Pflege

4.1 Fir eine optimale Werterhaltung und ein ausgezeichnetes Ergebnis bei der Beseitigung auch
stérkerer Verschmutzungen (z.B. in Fluren, vor Kiichenzeilen) empfiehlt sich eine regelméssige
Reinigung mit CC-PU-Reiniger in Verdiinnung 1:200 und bei Bedarf eine Pflege/Auffrischung mit
CC-Bodenglanz bzw. CC-Vollpflege. Einerseits wird auf diese Weise vermieden, dass nicht voll-
stdndig aufgenommener Schmutz bei der Reinigung in den Pflegefilm eingelagert wird, zum an-
deren ist die bedarfsgerechte Auffrischung stumpf gewordener Pflegefilme mdglich.

4.2 Alternativ zu vorstehend beschriebener Vorgehensweise kann zur Beseitigung der tdglichen Ver-
schmutzungen und gleichzeitigen leichten Pflege CC-Bodenglanz, CC-Vollpflege oder auch der
CC-FuBbodenreiniger R 1000 in Verdiinnung 1:200 verwendet werden. Dosierungshinweise bitte
genau beachten, nicht (iberdosieren !
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5. Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten
Zeitabstinden eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhdngig von der Stirke der Be-
anspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 Monate
der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnackige Verschmutzungen und andere Rickstédnde, die das Aus-
sehen der Oberflache beeintrdchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu CC-Grund-
reiniger R in einer Verdiinnung von 1:5 mit Wasser auftragen und den Boden nach einer Einwirkzeit
von 10-15 Minuten mit einem Schrubber oder dem CC-Padmeister mit griinem Pad schrubben. Bei
besonders hartndckigen Riickstdnden CC-Grundreiniger R unverdiinnt verwenden. Die Schmutzflotte
vollstdndig mit saugféhigen Breitwischmopps oder einem Wassersauger (z.B. einem CC-Spriihsauger
mit Hartbodenadapter) aufnehmen und den Belag anschlieBend mit klarem, wenn méglich, warmem
Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollstindig beseitigt sind (das
Wischwasser schdaumt dann nicht mehr !). AnschlieBend muB wieder eine Einpflege oder
Auffrischung (wie unter Punkt 3 beschrieben) erfolgen.

6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartndckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung
und Pflege beseitigt werden kdnnen, lassen sich mit CC-Elatex in Verbindung mit einem Tuch oder
kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilme anldst, ist die behandelte Stelle nach
Entfernen von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit dem Einpflegepro-
dukt angefeuchteten Tuch zu sanieren. Flecken mdglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte
Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollstédndig besei-
tigt werden kdénnen.

Durch Ubergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfiillt der Auftrag-
nehmer seine Verpflichtung geméss DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten.
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